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TEKNIK BILGi FORMU
Yayin Tarihi: 01 /01 /2012 Revizyon Numarasi: TDS-HYDRAL LYS-03
| URETICI | URUN

SIGNATEKMA o
Baheelievler Mah. Bagimsizlik Cad. No: 23 Yazibagi- | Snif: Su Bazh Yol Cizgi Boyasi

Torbali / [zmir . o1
Tel: 0232 853 85 70 Uygulama Sekli: Havali veya havasiz ptskiirtme

Fax: 0232 853 73 79 Uriin Adi: HYDRAL LYS
Uriin Kodu: WBR-1350-10

URUN TANIMI

Tek bilesenli, Su bazli, yansitma giici milkemmel yol ¢izgi boyasidir. TCK Genel Midirliga
karayollar1 teknik sartnamesinin, TS EN 1871 ve TS EN 1436 standartlarinin gereklerini yerine
getirecek sekilde formiile edilmigtir.

Yiiksek dayanimi sayesinde, yogun trafik altinda yansitma giiciinii, rengini ve film kalinligini uzun
stire muhafaza eder. UV direnci ve Kimyasal dayanimi ¢ok yiiksektir.

Cabuk kurudugu ve sertlestigi i¢in en ge¢ 30 dk i¢inde uygulama yapilan alan trafige acilir.

Sehir i¢i ve sehirlerarasi yollarin, havaalanlarinin, otoparklarin, depolarin ve her tiirlii alanin ¢izilmesi
ve isaretlenmesinde kullanilir

Su bazli olmasi nedeni ile ¢evreye ve insan sagligia herhangi bir zararlh etkisi yoktur.

UYGULAMA OZELLIKLERI

Yiizey Hazirlama Bilgileri:

Hydral Lys uygulamasindan Once, uygulama yapilacak yiizeyin kuru, tozsuz, yag ve diger
kirlerden arindirilmis olmasi saglanmalidir. Yolun ylizey sicakliginin 5 °C’nin {izerinde olmasi
gerekmektedir. Yolda mevcut bulunan boyanin temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yiizeydeki eski
boya kolay temizlenemiyorsa iizerine uygulama yapilabilir. Solvent bazli boyalar {izerine uygulama

yapilmasinda sakinca yoktur.

Uygulama Bilgileri:

Otomatik uygulama ekipmanlar1 ile yol yilizeyine pliskiirtilerek ve {izerine cam kiirecikler
dokiilerek uygulanmasi tavsiye edilir. Thtiyag halinde rulo ile de uygulama yapilir. Uriin uygulama
viskozitesinde oldugu icin inceltmeye ihtiya¢ yoktur. Ihtiyac duyulursa su ile inceltilir.

Sehir i¢i ve sehirleraras: yollarin, havaalanlarinin, otoparklarin, depolarin ve her tiirlii alanin

cizilmesi ve isaretlenmesinde kullanilir.

Uygulama Kosullari: 10 °C - 40 °C,
Kuruma Siiresi: 15 dak.( 17 °C ve %49 Nem ) | Max. Nem : % 80




URUN VE CAM KURECIK KULLANIM MiKTARLARI

Yas Film Kalinhg1 | Kuru film Kalinhg: | Tiiketim
(o] (] [ kg/m? ]
125 80 0,2
156 100 0,25
234 150 0,40
273 175 045
312 200 0,50
468 300 0,75

Not: Tabloda verilen degerler, teorik degerlerdir. Tiiketim miktarlari, boyanin uygulanacagi yiizeye ve ortam
sartlarina, bagl olarak degisiklik gosterebilir.

Cam kiirecigi ( TS EN 1423)

Tiiketim
350 g/ m?

FiZiKSEL OZELLIKLERI

Renk Beyaz

Viskozite (KU ) 80-95

Yogunluk 1,60 g/ ml. = 0,05
Kati Madde Miktar (Agirlikca) [ % ] 75+2

Parlaklik Faktorii Sinifi / Degeri ( Beyaz ) LF7/p>0,85

DEPOLAMA KOSULLARI

Hydral Lys, 25 Kg’lik 6zel paslanmaz metal ambalajlarda kullanicilarin hizmetine sunulmaktadir.
Ayrica 6zel uygulamalar i¢in 1000 kg’lik IBC ambalajlarda satisi yapilmaktadir.
Uygun depolama kosullar1 altinda stok émrii > 1 yildir.

Kapal1 alanlarda depolayiniz.

YOL DENEME SONUCLARI

Tekerlek Sayisi GERI YANSITMA GERI YANSITMA
(x10°%) Gece Goriiniirliik Kayma Direnci | Giindiiz Goriiniirliik | Parlakhk Faktorii
(med. m2.Ix™) (med. m2.Ix™)
P R_ SRT Qq B
(0,01) PO 576 — R5 53-S2 289 - Q5 0,736 — B5
(0,2) P2 512 52 286 0,735
(0,2) P3 483 52 294 0,747
(0,5) P4 402 — R5 52 - S2 285-Q5 0,734 - B5
(1,0) P5 342 —R5 50 - S2 277-Q5 0,725 - B5
(2,0) P6 310 — R5 48 — S1 270 - Q5 0,731 -B5
(4,0) P7 243 - R4 47-8S1 270-Q5 0,700 — B5

Denemeler ve kontroller akredite bir kurulug olan Asociacion para el Estudio de las Tecnologias de
Equipamiento de Carreteras,S.A tarafindan yapilmigtir.
Cllsaac Peral,no:1 E-28914 Leganes(Madrid)-Spain Tel: +34 916 800 160 — aetec@aetec.es




